
GUIA RAPIDA DAÑO EN LLANTAS



Daños más comunes en LLANTAS

Es importante saber qué tipo de problemas 
pueden estar presentando nuestras llantas. 

En la siguiente guía rápida mostraremos los 
casos más comunes de daño a nuestras llantas 
y las razones de dicho problema. 



Daño en la llanta
ocasionado por:

Montaje Inapropiado

Esto sucede por que el equipo 
de montaje debilita, deforma 
o rompe los alambres de la 
ceja o cerca de dicha área.  
Provoca daños irreparables  
en la llanta.

SOLUCION

Usar un equipo apropiado de 
montaje, así como el uso de 
lubricante para la llanta y el 
rin.



Daño en la llanta
ocasionado por:

Penetración en la corona

La penetración en la banda de 
rodamiento a través de un 
objeto extraño provoca la 
pérdida de aire y una posible 
destrucción de la llanta.

SOLUCION

Simplemente tener cuidado 
con el terreno en el que se 
transita.



Daño en la llanta 
ocasionado por:

Golpes

Ocurre cuando hay un golpe 
severo que dañe la corona de 
la llanta, ocasionando 
rupturas en el hule del piso, 
los cables de los cinturones, la 
capa hermética o todo el 
conjunto.

SOLUCION

Solamente el evitar los golpes 
e impactos en la llanta. 



Daño en la llanta
ocasionado por:

Frenado con patinado

El frenado brusco puede 
causar daños en la banda que, 
siendo severos, puede 
extenderse internamente a 
los cinturones. Al momento 
de haber un patinado, el 
hombro de la llanta también 
puede sufrir desgaste.

SOLUCION

Evitar cualquier tipo de 
frenado repentino y brusco y 
el patinado.



Daño en la llanta
ocasionado por:

Frenado brusco

El frenado brusco puede 
causar daños en la banda que, 
siendo severos, puede 
extenderse internamente a 
los cinturones. Al momento 
de haber un patinado, el 
hombro de l allanta también 
puede sufrir desgaste.

SOLUCION

Evitar cualquier tipo de 
frenado repentino y brusco y 
el patinado.



Daño en la llanta
ocasionado por:

Raspado

Este daño no es muy usual y 
consta de cuando se intenta 
remediar incomodidades en 
el manejo. Se raspa la llanta 
para remover hule del piso 
tratando de maximizar su 
redondez.

SOLUCION

Evitar el raspado. Investigar 
las posibles causas de la 
incomodidad al manejo.


